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TECHNISCHES MERKBLATT Nr.038

Reinacryl Glanzlack
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I. Werkstoff

einzA Reinacryl Glanzlack ist eine wasserverdiinnbare, wetterbestandige, glanzende Lackfarbe fiir blockfeste Anstriche mit
kratzfester Oberflache auf Holz, Metall, Hart-PVC und mineralischen Untergriinden. einzA Reinacryl Glanzlack ist diffusions-
fahig, dauerelastisch, vergilbungsresistent und atmungsaktiv. einzA Reinacryl Glanzlack ist geruchsarm, 1aRt sich sehr leicht
verarbeiten, trocknet rasant und ist mit tiblichen Haushaltsreinigungsmitteln leicht zu reinigen. Umweltschonend, weil
schadstoffarm. Die Anstrichfilme von einzA Reinacryl Glanzlack sind speichel- und schweiecht und entsprechen den Kriterien
der EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeugen).

Art des Werkstoffes wasserverdiinnbarer Glanzlack fir innen und aulen

Verwendungszweck wetterbestandige, glanzende Anstriche flir Holz, Metall, Hart-PVC und mineralische
Untergriinde. Scheuerbestandiger Anstrich fiir hochbeanspruchte Innenflachen.

Farbtone Weilk sowie eine Vielzahl Farbténe iiber das einzA-mix Farbmisch-System.

Glanzgrad glénzend

Spezifisches Gewicht ca.1,1-1,2

Bindemittelbasis PU-Vergitetes Reinacrylat, wasserverdiinnbar

Produktgruppe nach VdL-R01 Dispersionslack

Pigmentbasis lichtechte und wetterbestandige Farbpigmente

Gefahrenklasse nach VbF entfallt, da nicht brennbar

PackungsgréRen Standard (weil) 251-750 ml

einzA mix (Basis 1,2und 3)  31-11-500 ml

Il. Eigenschaften und Verarbeitungshinweise

Lichtbestandigkeit sehr gut bei allen Farbténen aullen und innen, auch in allen Farbtonaufhellungen
Chemikalienbestandigkeit bestandig gegen Industrieatmosphére, verseifungsbestandig
Wetterbestandigkeit / Haftung / Elastizitat / Scheuerbestandigkeit

erfillt die Forderungen der DIN-Normen und die VOB-Bedingungen

Vertraglichkeiten untereinander in jedem Verhaltnis mischbar, nicht mit anderen Produkten mischen
Verdiinnung Wasser

zum Streichen und Rollen unverdiinnt

Luftloses (airless) Spritzen geeignet firr Kolben- und Membrangerate

Trockenzeiten (bei 20 °C, 65-75% rel. Luftf., 90 um Nassfilm)

griffest nach ca. 1 - 2 Stunden; bei kiihler und feuchter Witterung verlangert sich die
Trockenzeit. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von
Uber 85 % verarbeiten.
Ergiebigkeit 10 - 11 m2/1 =90 - 100 ml/m?
bitte wenden!
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Bearbeitung

Uberarbeitbar nach ca. 3 -4 Std.

Werkzeuge Acrylpinsel mit Orel-Mix-Borste, beflockte Moltoprenerolle
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung frostfrei lagern, angebrochene Gebinde gut verschlieRen
Entsorgungshinweise Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle fiir Altlacke abgeben.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Bauphysikalische Werte (Standard-Farbton: weif) Dampfdiffusionswiderstandsfaktor im NaBbereichverfahren
(Feuchtegefalle von 100 - 50 % rel. Feuchte) p =4.700
Dampfwiderstand nach DIN 52 615 sd=0,15m
Angewandte Formel: sd=us(m)

Bedingung:
100 ml/m? Auftragsmenge = 0,000033 Trockenschichtdicke (s), ausgedriickt in Meter m

Wasseraufnahmekoeffizient nach DIN 52 617: w = 0,080 kg/m? hos

lll. Anstrichaufbau bzw. Anwendungstechnik

einzA Reinacryl Glanzlack eignet sich fiir fast alle Untergriinde vom Keller bis zum Dach wie z.B. Fenster, Tiren, Klappladen,
Zaune, Fachwerk, Holzverkleidungen, Gartenmdbel, Fallrohre und Regenrinnen sowie feuerverzinktes Eisen, Aluminium,
Faserzement, Beton und Putzflachen.

Der getrocknete und ausgehértete Anstrichfilm von einzA Reinacryl Glanzlack ist speichel- und schweiflecht nach der DIN 53 160.

A. Holzuntergriinde (nicht maBhaltig)

1. Imprégnieren mit einzA Blaueschutz "W" (nur bei Weich- und Nadelhélzern im Auflenbereich).
2. Grundanstrich mit einzA Aquamatt.
3. Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Reinacryl Glanzlack, unverdiinnt.

B. Holzuntergriinde (maBhaltig, z.B. Fenster und Tiiren)

1. Imprégnieren mit einzA Blaueschutz "W" (nur bei Weich- und Nadelhélzern im Auflenbereich).
2. Grundanstrich mit einzA Aquamatt.
3. Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Reinacryl Glanzlack, unverdiinnt.

Kontaktfladchen zu PVC-Dichtungen sollten mit einzA Bunt gestrichen werden, um ein eventuelles Verkleben zu vermeiden.

C. Inhaltsstoffreiche Holzer

Holzarten mit verfarbenden Holzinhaltsstoffen und druckimprégnierte Holzer, je nach Untergrund,
1 bis 2 x mit einzA Aqua-Isogrund weif}, unverdiinnt grundieren. Weiterbehandlung siehe A oder B, ab Pos. 3.

D. Eisen, Stahl, verzinktes Eisen, Leichtmetall und Hart-PVC

Eisen und Stahl entrosten und entfetten und 1 x (innen) bzw. 2 x (aufen) mit einzA Aqua All-Grund grundieren.
Verzinktes Eisen und Leichtmetall sorgfaltig mit Ammoniak und Netzmittel (z.B. Pril) entfetten, Oxidationsbelage
mechanisch entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen. Grundanstrich mit einzA Aqua All-Grund.
Hart-PVC entfetten, anschleifen und mit einzA Aqua All-Grund grundieren.

So vorbehandelte Untergriinde 2 x mit einzA Reinacryl Glanzlack, unverdiinnt, beschichten.

E. Faserzement, Beton und Putzflaichen

Sandende Putze mit einzA Aqua-Tiefgrund verfestigen, dabei ist Glanzbildung zu vermeiden.
Saugende mineralische Untergriinde mit Wasser né&ssen.

1. Grundanstrich mit einzA Aquamatt

2. Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Reinacryl Glanzlack, unverdinnt.

F. Altanstriche

Blatternde und reiende Altanstriche restlos entfernen. Intakte Altanstriche auf Tragfahigkeit priifen, Lackfilme anschleifen
und entstauben, Dispersionsanstriche abbiirsten und entstauben.

1. Grundanstrich mit einzA Aquamatt.
2. 1 bis 2 Schlussanstriche mit einzA Reinacryl Glanzlack, unverdiinnt

weiter Blatt 2, Seite 3
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IV. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Giscode (Produkt-Code) M-LWO01
Flammpunkt entfallt, da nicht brennbar
Gefahrenklasse nach VbF entfallt

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt geman
CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG-) Verordnung Nr. 1272/2008 hinterlegt. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com
oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Gehalt nach Anhang Il der VOC-Richtlinie 2004/42/EG
VOC Grenzwert Anhang Il A (Unterkategorie d)
Whb: max. 130 g/l nach Stufe Il (2010)
VOC-Gehalt von einzA (mix) Reinacryl: < 50 g/l

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen
der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den
Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Im Gibrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Ausgabe 03/2020; damit verlieren alle bisherigen Merkblatter ihre Gilltigkeit.
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